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1. Material

- poliester reforgado com fibra de vidro.

- flamabilidade: classificagdo UL-94 - V1

- absorgéo de agua <=3 %

- resisténcia ao trilhamento elétrico: classe 2A - 1,50 kV;

2. Revestimento
- gelcoat a base de poliester aditivado com anti UV, véu de poliéster ou poliuretano.
3. Acessorios

Tampa de material polimérico (nas faces ocas da cruzeta)
Tubete de material polimérico (nos furos)

4. |dentificagao

Devem ser estampados no corpo de cada peca, de forma legivel e indelével, no minimo:
- nome ou marca do fabricante;

- material da cruzeta;

- data da fabricagdo (més e ano);

- dimensobes;

- resisténcia nominal em daN;

- codigo de rastreabilidade;

- material da camada externa protetiva.

5. Resisténcia a flexdo quando ensaido conforme ABNT NBR 16946

- F =400 dan - ndo apresentar trincas, com flecha maxima de 60 mm;

- F =560 daN - ndo apresentar trincas, com flecha residual maxima 12 mm;
- F =800 daN sem ruptura.

- especificagdes e ensaios conforme ABNT NBR 16946

6. Ensaios exigidos

Na selegao do produto: Ensaios de tipo
No recebimento dos lotes recebidos: Ensaios de recebimento;

Ensaios exigidos - ABNT NBR 16946

Ensaios Classe ltem
Inspecéo geral T/R 5.1
Verificagdo dimensional T/R 5.2
Resisténcia a flex3o TR 5.3
Resisténcia a torgao T/R 5.4
Resisténcia a tragéo lateral TR 55
Resisténcia ao torque T/R 5.6
Verificagédo da fixagdo da tampa por queda T/R 5.7
Verificagdo da fixagdo da tampa por arrastamento T/R 5.8
Ensaios mecanicos do compostoantes e apés envelhecimento em camara de UV T 5.9
Verificag&do da resisténcia ao trilhamento e erosédo T 5.10
Flamabilidade T 5.11
Absorcéo de agua T 5.12
Ensaio mecanico de longa duragéo T 5.13
Tensao suportavel a frequéncia industrial sob chuva T 5.14
Resisténcia a propagacao da chama T/R 5.15
Verificagéo da estrutura interna T/R 5.16
T - Ensaios de Tipo R - Ensaios de Recebimento
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